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DAFTAR NOTASI  

No 

 

Lambang  Nama lambang  Satuan  

1. Vo Volume sampel sebelum dibakar cm
3 

2. Mo Massa sampel sebelum dipanaskan gram 

3. Vt Volume sampel setelah dipanaskan cm
3 

4. Mt Massa sampel setelah dipanaskan gram
 

5. ∆V Susut volume setelah dipanaskan cm
3 

6. ∆M Susut massa setelah dipanaskan %
 

7. Vs Volume tanpa porositas Cm
3 

8. Ma Massa sampel didalam air gram 

9. ρ Densitas g/cm
3 

10. Φ Poroitas % 

11. d Diameter Cm 
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12. AD Archimedes density g/cm
3 

13. BD Buk density g/cm
3 

14. T Temperature C
0 

15. TDS Part per million Mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pengaruh arang enceng 

gondok pada keramik zeolit terhadap susut pemanasan, densitas dan porositas yang 

diaplikasikan sebagai filter air untuk mengurangi Total Disolved Solid(TDS). Membran 

keramik berpori yang akhir-akhir saat ini banyak digunakan karena memiliki kelebihan 

yang sangat bagus diantaranya adalah tahan terhadap panas dan absorpsi yang baik. 

Harga membran keramik yang mahal karena bahan dasar dan melalui berbagai proses, 

sedangkan  enceng gondok yang  banyak ditemui di daerah rawa-rawa yang dianggap 

gulma pengganggu tanaman ternyata mampu mgurangi kadar logam Fe, Zn, Cu, dan Hg, 

kemudian diproses menjadi arang enceng gondok bisa dimanfaatkan pembuatan karbon 

aktif  sebagai campuran komposite . pada penelitian kali ini melakukan  pembuatan 

keramik berpori barbahan dasar zeolit alam dengan arang enceng gondok untuk 

dijadikan komposite berbasis membran material kramik.  Pembakaran keramik berpori 

pada pada suhu 900°C dengan variasi holding time 8 jam dan 4 jam. Pada penelitian ini 

mengetahui densitas, porositas, mampu alir dan nilai TDS keramik berpori berbentuk 

silinder. Pengukuran densitas dan porositas menggunakan metode Archimedes (ASTM 

C20). Pengujian laju aliran air dan pengujian nilai TDS (Total Dissolved Solid). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak campuran arang enceng gondok 

maka nilai porositas semakin besar, semakin cepat laju aliran air, hasil nilaiTDS yang 

paling bagus adalah pada holding time 4 jam dimana semakin kecil nilai TDS air. 

kejadian ini disebabkan oleh banyaknya rongga atau pori-pori didalam material keramik 

dikarenakan arang enceng gondok yang terbakar dari proses sintering. 

 

Kata kunci : Arang, enceng gondok, Zeolit, Sintering, laju alir air, Total Disolved Solid. 
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